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Informace k Olovénym (Pb) akumulatorim SLA

Akumulatory jsou hermeticky uzaviené, bezudrzbové a ventilem fizené.
Elektrolyt neni v tekutém stavu, proto mohou byt pouzivany v libovolné
pracovni poloze. Jsou nazyvany také jako VRLA nebo "suché akumulatory".
Podle formy elektrolytu se d€li do dvou zakladnich skupin:

-AGM akumulatory, u kterych je elektrolyt vazan v rouné ze skelnych vlaken
-GELové akumulétory, u kterych je elektrolyt ve form¢ hustého gelu

! Casto se Ize setkat s omylem, %e veSkeré hermeticky uzaviené beziidribové
(SLA) akumuldatory jsou oznacovany automaticky za gelove.

Nabijeni

- k nabiti bezpodmine¢né pouzivejte nabijeCky pfimo urc¢ené pro AGM nebo
GELové SLA akum.

-nabijeni musi probihat ve vétranych prostorech (pifi nabijeni dochazi k
uvolnovani vodiku a kysliku)

-neumist’ujte blizko otevieného ohné¢ nebo tepelného zdroje, okolni teplota by
méla byt 20 - 25°C

-pti1 nizsich nebo vysSich teplotach je potiebna teplotni kompenzace nabijeciho
napéti, ¢imZz se eliminuje nebezpeCi piebijeni akumulatoru a tim 1 jeho
poSkozeni

-kazdy akumulator ma dany maximalni nabijeci proud, ktery je urcen jeho
konstrukci. Eventudlni ptekroceni této hodnoty znamend zniceni akumulétoru
nebo zdsadni zkraceni jeho Zivotnosti

-doporucéeny nabijeci proud je proud, ktery je pro akumulator bezpecny a jeho
hodnota odpovida 10% jeho kapacity (napt. Pro 12Ah akumulator je to 1,2A)
-pti pouziti vhodné nabijecky (napéti akumulatoru-kapacita akumulatoru-
doporuceny nabijeci proud) je doba nabijeni pfiblizné¢ 6-8 hodin. Pokud neni
akumulétor vybit na 100% ale tfeba jen na 50%, je doba potfebnad pro Uplné
nabiti zkracena v odpovidajicim poméru

I Pokud se pro nabijeni téchto SLA pouZije béind nabijeCka na
autobaterie, dojde k jejich velmi rychlému zniceni!
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Zivotnost

-SLA akumulatory ovlivituje mnoho faktori, z nichZ nejdiilezit&;si jsou (zplisob
nabijeni, hloubka (mira) a ¢etnost hlubokého vybijeni, vliv teploty, skladovani
akumulatorti)

-¢im méné je pred dalSim nabijenim akumuléatoru vybit, tim vice cykli (nabiti a
nasledné vybiti) je dosazeno

U zékladnich AGM akumulatori je standardné uddvano cca 500 cykld pfii
vybijeni do 50% kapacity a cca 200 cykll ptfi 100% vybijeni, u GELovych
(Deep Cycle) je diky jejich konstrukci a formé elektrolytu dosahovéano az 600
cykli pti 50% vybijeni a cca 300 cykla pii 100% vybijeni. Pfi 30% vybijeni je
to ovSem az 1400 cykli. Uvedené parametry jsou dosaZitelné za optimalnich
podminek. Ty jsou vymezeny napft. okolni teplotou, ktera by se méla pohybovat
v rozmezi 20 — 25°C, min. vlhkosti prostfedi a spravnym zplisobem nabijeni.
Pokud akumulator pracuje dlouhodobé za vysSich ¢i nizSich teplot (tj. nad 30°C
a pod 10°C), dochazi k progresivnimu zkraceni jeho Zivotnosti.

Skladovani

-akumulatory se musi vzdy skladovat a udrZzovat v pln¢ nabitém stavu, jinak
hrozi tzv. sulfatace elektrod vedouci k rapidnimu sniZeni kapacity. Pro
skladovani je doporu¢eno suché a chladné prostiedi

-pt1 skladovani akumulatori dochazi vlivem samovybijeciho efektu k
samovolnému poklesu kapacity (max. vSak do 3% kapacity za mésic), proto je
pii dlouhodobém skladovani vhodné akumulator cca jednou za 3 mésice dobit

I Pokud je akumuldtor vybity, mitZe zmrznout
uz pii teploté minus 1°C. Naopak v (plné)
nabitém stavu odola bez uhony i teplotam
kolem -15°C. Zmrznuti znamend zpravidla
jeho zniceni nebo vyrazné zkrdaceni
Zivotnosti!
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